AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Guminés hidraulinés zarnos

Guminés hidraulinés zarnos yra naudojamas hidraulinése sistemose jégos pernesimui ir valdymui. Pagrindiné
terpé, kuriai jos yra skirtos, - tai hidrauliné alyva. Panaudojimas kitur, pvz., suslégtoms dujoms, turi biti visada

detaliai aptartas su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

Pagal konstrukcijg tipines gumines hidraulines Zarnas galima suskirstyti :
- Zarnas su tekstiliniu apipynimu,
- Zarnas su vienu arba dviem plieninés vielos apipynimo sluoksniais,
- zarnas su spiraliniais apipynimais (keturiy arba $eSiy sluoksniy).

Hidraulinés Zarnos yra gaminamos colinio vidinio skersmens dydzio ir normalizuotos. Populiariausios normos, nu-
statancios reikalavimus Zarnoms, yra amerikietiSkos SAE, vokiskos DIN, tarptautinés ISO ir Europos EN normos.
Zarny parametrai pagal atskiras normas daZnai neZymiai skiriasi. Normos pavadinimas ir svarbiausi duomenys,

pav.: skersmuo, darbinis slégis ir gamybos data, yra nurodyti ant iSorinio Zarnos pavirSiaus.

Zarnos konstrukcija apkausty irengimas norma
sutvirtinimas iSor. sluoksnis SAE DIN ISO EN
1 apipynimas plonas be draZimo SAE100R1AT DIN 20022-1SN 1ISO 1436 1SN/R1AT EN 853 1SN
2 apipynimai plonas SAE100R2AT DIN 20022-2SN 1ISO 1436 2SN/R2AT EN 853 2SN
1 kompakt. apipynimas plonas . - - 1ISO 11 237 1SC EN 857 1SC
2 kompakt. apipynimai plonas be drozimo - - 1ISO 11 237 2SC EN 857 2SC
1 apipynimas storas or. drofimas SAE100R1A DIN 20022-1ST 1ISO 1436 1ST/R1A EN 853 1ST
2 apipynimai storas SAE100R2A DIN 20022-2ST 1ISO 1436 2ST/R2A EN 853 2ST
4 spiraliniai standartinis iSor. drozimas - DIN 20023-4SP ISO 3862 4SP EN 856 4SP
apipynimai standartinis iSor. ir vid. - DIN20023-4SH 1ISO 3862 4SH EN 856 4SH
4 arba 6 spiraliniai standartinis drozimas SAE100R13 - ISO 3862 R13 EN 856 R13
apipynimai
|Zanginio Zarny parinkimo lentelé
PAGRINDINES GUMINES ZARNOS HIDRAULIKAI
Maksimalds darbiniai slégiai [barais]
1 baras = 0,1 MPa
nominalus DN skersmuo [mm, coliais]
tipas 5 6 8 10 13 16 19 25 32 38 51
3/16” 1/14” 5/16” 3/8” 172" 5/8” 3/4” 17 1.1/14” 1.1/2” 2’
4(6) - apipynimy zarnos R13, R15 tipo
HW-R15 420 420 420 420
HW-R13 345 345 345 345 345
HW-4SH (4 apipynimy Zarnos 4SH tipo)
HW-4SH \ \ \ \ \ | 420 380 | 325 | 200 | 250
HW-4SP (4 apipynimy Zarnos 4SP tipo)
HW-4SP | 450 | | 445 | 415 | 350 | 350 280 | 210 | 185 | 165
HW-2SC (2 apipynimy Zarnos 2SC tipo)
HW-25C | 400 | 350 [ 330 | 215 | 250 | 215 165 | \ \
HW-1SC (1 apipynimo zarnos 1SC tipo)
HW-1SC | 250 | 210 [ 250 | 200 | 150 [ 125 \ \ \
HW-2SN (2 apipynimy Zarnos 2SN tipo)
HW-2SN 45 | 400 | 350 | 330 | 275 | 250 | 215 165 | 125 [ 90 | 80
HW-1SN (1 apipynimo Zarnos 1SN tipo)
HW-1SN 250 | 225 | 215 | 180 | 160 | 130 | 105 88 | 63 | 50 [ 40
1 apipynimo Zemesnio slégio ir valdymo Zarnos
PILOT 150 150 120 100 100
HW-2TE 80 75 68 63 58 50 45 40
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Guminés hidraulinés zarnos

4 ) HW-2TE
Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Viengubas tekstilinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
\_ /

Charakteristika: Bendrojo naudojimo hidrauliné Zarna. Naudojama zemesnio slégio sistemoms. Pasizymi dideliu
lankstumu ir lengvumu.

Normos: DIN 20021 2TE.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be droZimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Lyt
HW-2TE-05 4.8 11,8 80 320 25 0,11
HW-2TE-06 6,4 13,4 75 300 40 0,14
HW-2TE-08 7,9 14,9 68 270 50 0,17
HW-2TE-10 9,5 16,5 63 252 60 0,19
HW-2TE-13 12,7 19,7 58 232 70 0,24
HW-2TE-16 16 23,9 50 200 90 0,33
HW-2TE-19 19 27 45 180 110 0,38
HW-2TE-25 254 34,4 40 160 150 0,57
4 ) PILOT
Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
N J (trumpalaiké +125°C)

Charakteristika: Hidrauliné Zarna visy pirmiausia skirta valdymo sistemoms ir Zemesnio slégio hidraulinéms
linjjoms. Patvirtintas 1 milijono cikly gyvybingumas. Pasizymi ypatingu lankstumu, atsparumu

gniuzdymui ir lengvumu.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - L ) masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MA-PILOT-05 4,8 10,5 150 600 20 0,15
MA-PILOT-06 6,4 11,5 150 600 25 0,16
MA-PILOT-08 7,9 13,1 120 480 30 0,19
MA-PILOT-10 9,5 14,8 100 400 40 0,21
MA-PILOT-12 12,7 18 100 400 50 0,27
= TUBES'
IR 485



AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Guminés hidraulinés zarnos

4 )

HW-1SN

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaiké +125°C)

Darbiné temp.:

N /

Charakteristika: Bendrojo naudojimo hidrauliné Zarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.

Normos: DIN 20022 1SN, EN 853-1SN, ISO 1436-1SN/R1AT, SAE 100R1AT.
Irengimas: Naudoti Z ir S tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo mase
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys apie
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m]
HW-1SN-05 4,8 11,6 250 1000 90 0,20
HW-1SN-06 6,4 13,3 225 900 100 0,23
HW-1SN-08 8 14,9 215 850 115 0,27
HW-1SN-10 9,5 17,3 180 720 130 0,34
HW-1SN-13 12,7 20,4 160 640 180 0,41
HW-1SN-16 16 23,5 130 520 200 0,51
HW-1SN-19 19 27,5 105 420 240 0,63
HW-1SN-25 25,4 354 88 350 300 0,95
HW-1SN-32 31,8 43,4 63 250 420 1,25
HW-1SN-38 38,1 50,1 50 200 500 1,59
HW-1SN-51 50,8 63,6 40 160 630 2,15
4 ) HW-2SN
Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
\ J (trumpalaiké +125°C)

Charakteristika: Bendrojo naudojimo hidrauliné Zarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.

Normos: DIN 20022 2SN, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE100 R2AT.
Irengimas: Naudoti Z ir S tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys apie
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m]
HW-2SN-05 4,8 13,4 415 1650 90 0,31
HW-2SN-06 6,4 14,9 400 1600 100 0,37
HW-2SN-08 8 16,5 350 1400 115 0,41
HW-2SN-10 9,5 18,9 330 1320 130 0,51
HW-2SN-13 12,7 22 275 1100 180 0,63
HW-2SN-16 16 25,2 250 1000 200 0,76
HW-2SN-19 19 29,1 215 850 240 0,96
HW-2SN-25 25,4 37,7 165 650 300 1,39
HW-2SN-32 31,8 47,8 125 500 420 1,99
HW-2SN-38 38,1 54,1 90 360 500 2,35
HW-2SN-51 50,8 66,9 80 320 630 3,08
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Gumineés hidraulinés zarnos (versija high temperature)

[

N

~

/

Charakteristika:

HW-1SN/HT

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari ozonui, senéjimui
ir temperatdrai sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +135°C
(trumpalaiké +150°C)

Hidrauliné Zarna, palyginti su standartinémis hidraulinémis Zarnomis, turi platesnj darbinés

temperatiros diapazona. Naudojama suslégtam orui reikalauja iSorinio sluoksnio perforacijos

ir papildomos apsaugos.

Normos: VirSija SAE 100R1 AT, EN 853-1SN, ISO 1436-1 1SN/R1AT reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m]
HW-1SN/HT-06 6,4 13,3 225 1000 100 0,31
HW-1SN/HT-08 8 14,9 215 950 115 0,35
HW-1SN/HT-10 9,5 17,3 180 800 130 0,43
HW-1SN/HT-13 12,7 20,4 160 720 180 0,54
HW-1SN/HT-16 16 23,5 130 590 200 0,64
HW-1SN/HT-19 19 27,5 105 490 240 0,81
HW-1SN/HT-25 25,4 35,4 88 400 300 1,17
HW-1SN/HT-32 31,8 43,4 63 280 420 1,45
HW-1SN/HT-38 38,1 50,1 50 280 500 1,77
HW-1SN/HT-51 50,8 63,6 40 190 630 2,51
4 ) HW-2SN/HT

N

/

Charakteristika:

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari ozonui, senéjimui
ir temperatdrai sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +135°C
(trumpalaiké +150°C)

Hidrauliné Zarna, palyginti su standartinémis hidraulinémis Zarnomis, turi platesnj darbinés

temperatiros diapazong. Naudojama suslégtam orui reikalauja iSorinio sluoksnio perforacijos

ir papildomos apsaugos.

Normos: VirSija SAE 100R2 AT, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m]
HW-2SN/HT-06 6,4 14,9 400 1840 100 0,47
HW-2SN/HT-08 8 16,5 350 1460 115 0,51
HW-2SN/HT-10 9,5 18,9 330 1440 130 0,63
HW-2SN/HT-13 12,7 22 275 1220 180 0,76
HW-2SN/HT-16 16 25,2 250 1150 200 0,92
HW-2SN/HT-19 19 29,1 215 1010 240 1,13
HW-2SN/HT-25 25,4 37,7 165 720 300 1,55
HW-2SN/HT-32 31,8 47,8 125 560 420 2,35
HW-2SN/HT-38 38,1 54,1 90 450 500 2,71
HW-2SN/HT-51 50,8 66,9 80 330 630 3,43
]
= TUBES
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Gumineés hidraulinés zarnos (versija high temperature)

-~

N

~
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Charakteristika:

EQUATOR 1B

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

Sutvirtinimas:

Darbiné temp.:

sintetiné guma
Viengubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Mélyna, atspari ozonui, senéjimui
ir temperatdrai sintetiné guma

Nuo -55°C iki +135°C
(trumpalaiké +150°C)

Hidrauliné Zarna, palyginti su standartinémis hidraulinémis Zarnomis, turi platesnj darbinés

temperatiros diapazong. Naudojama suslégtam orui reikalauja iSorinio sluoksnio perforacijos
ir papildomos apsaugos.

Normos: VirSija SAE 100R1 AT, EN 853-1SN, ISO 1436-1 1SN/R1AT reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m]
MA-EQUATOR1B-06 6,4 13,4 225 1000 100 0,24
MA-EQUATOR1B-08 7,9 15 215 900 114 0,28
MA-EQUATOR1B-10 9,5 17,3 180 800 127 0,34
MA-EQUATOR1B-13 12,7 20,5 160 680 178 0,44
MA-EQUATOR1B-16 15,9 23,5 130 600 200 0,51
MA-EQUATOR1B-19 19 27,7 105 500 240 0,65
MA-EQUATOR1B-25 25,4 35,8 88 360 300 0,98
MA-EQUATOR1B-32 31,8 43,5 65 345 420 1,31
MA-EQUATOR1B-38 38,1 50 50 290 500 1,55
MA-EQUATOR1B-51 50,8 63,1 40 250 630 2,25
4 ) EQUATOR 2B
Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Mélyna, atspari ozonui, senéjimui
ir temperatdrai sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -55°C iki +135°C
N J (trumpalaiké +150°C)

Charakteristika:

Hidrauliné Zarna, palyginti su standartinémis hidraulinémis Zarnomis, turi platesnj darbinés

temperatiros diapazong. Naudojama suslégtam orui reikalauja iSorinio sluoksnio perforacijos
ir papildomos apsaugos.

Normos: VirSija SAE 100R2 AT, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m]
MA-EQUATOR2B-06 6,4 14,9 400 1725 100 0,39
MA-EQUATOR2B-08 7,9 16,5 350 1480 114 0,44
MA-EQUATOR2B-10 9,5 19 330 1400 127 0,54
MA-EQUATOR2B-13 12,7 22 275 1200 178 0,65
MA-EQUATOR2B-16 15,9 25,2 250 1020 200 0,77
MA-EQUATOR2B-19 19 29 215 900 240 0,93
MA-EQUATOR2B-25 25,4 37 175 700 300 1,36
MA-EQUATOR2B-32 31,8 47 150 600 420 2,03
MA-EQUATOR2B-38 38,1 53,4 100 410 500 2,28
MA-EQUATOR2B-51 50,8 66,2 90 370 630 3,16
-
= TUBES
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos j

Gumineés hidraulinés zarnos (compact versija)

[

N

— o

Y\ HW-1SC

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
% (trumpalaiké +121°C)

Charakteristika:

Bendrojo naudojimo hidrauliné Zarna, turinti sumazinta iSorinj skersmenj ir svorj bei padidintg
lankstuma.

Normos: Atitinka arba vir8ija EN 857-1SC, SAE 100R1 AT, DIN 20022 1SN reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be droZimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] L]
HW-1SC-06 6,4 12,4 250 1000 75 0,20
HW-1SC-08 8 14 210 900 85 0,22
HW-1SC-10 9,5 15,6 250 1000 90 0,23
HW-1SC-13 12,7 18,7 200 850 130 0,35
HW-1SC-16 16 21,5 150 700 150 0,40
HW-1SC-19 19 25 125 500 180 0,48
4 ) HW-2SC

— g

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma

Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C

\ J (trumpalaiké +121°C)
Charakteristika: Bendrojo naudojimo hidrauliné zarna, turinti sumazintg iSorinj skersmenj ir svorj bei padidinta
lankstuma.
Normos: VirSija EN 857-2SC, SAE 100R16, DIN 20022 2SN, SAE 100R2AT reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. o A q mase
indeksas skersmuo skersmuo slégis sléegis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
HW-2SC-06 6,4 13,4 400 1600 75 0,30
HW-2SC-08 8 15 350 1400 85 0,35
HW-2SC-10 9,5 17,4 330 1320 90 0,42
HW-2SC-13 12,7 20,6 275 1100 130 0,54
HW-2SC-16 16 23,7 250 1000 170 0,63
HW-2SC-19 19 27,7 215 860 200 0,80
HW-2SC-25 25,4 35,6 165 660 250 1,17
mm TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Guminés hidraulinés zarnos (daugiaspiralinés)
4 M

HW-4SP

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma
Sutvirtinimas: Keturi plieninés vielos sluoksniai
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaiké +125°C)

Darbiné temp.:

N /

Charakteristika: Bendrojo naudojimo hidrauliné Zarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.

Normos: DIN 20023-4SP, EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP.
Irengimas: Naudoti M arba Z tipo apkaustus - iSorinis droZimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] L]
HW-4SP-06 6,4 17,8 450 2370 150 0,62
HW-4SP-10 9,5 21,4 445 2050 180 0,85
HW-4SP-13 12,7 24,6 415 1750 230 0,93
HW-4SP-16 16 28,5 350 1720 250 1,15
HW-4SP-19 19 321 350 1800 300 1,55
HW-4SP-25 254 39,7 280 1450 340 2,03
HW-4SP-32 31,8 50,8 210 1100 460 3,17
HW-4SP-38 38,1 57,1 185 960 560 3,66
HW-4SP-51 50,8 70,6 165 920 660 5,14
4 ) HW-4SH
Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Keturi plieninés vielos sluoksniai
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
\ J (trumpalaiké +125°C)

Charakteristika: Bendrojo naudojimo hidrauliné Zarna. R ir S versijos priklausomai nuo gamintojo.

Normos: DIN 20023-4SH, EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH.
Irengimas: Naudoti IL tipo apkaustus - iSorinis ir vidinis droZimas.
Leistina naudoti M apkaustus - iSorinis drozimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
HW-4SH-19 19 32,2 420 1830 280 1,55
HW-4SH-25 25,4 38,7 380 1620 340 2,09
HW-4SH-32 31,8 45,5 325 1410 460 2,57
HW-4SH-38 38,1 53,5 290 1250 560 3,44
HW-4SH-51 50,8 68,1 250 1100 700 4,90
mm TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Gumineés hidraulinés zarnos (daugiaspiralinés)

/

N

~

/

Charakteristika:

Bendrojo naudojimo hidrauliné Zarna.

HW-R13

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma

Keturi plieninés vielos sluoksniai
(8eSi DN 32 + DN 51)

ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma

Nuo -40°C iki +121°C

Sutvirtinimas:

Darbiné temp.:

Normos: EN 856 R13, SAE 100 R13, ISO 3862-1 R13.
Irengimas: Naudoti IL tipo apkaustus - iSorinis ir vidinis droZimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] L]
HW-R13-19 19 32,6 345 1810 240 1,65
HW-R13-25 254 39,2 345 1780 300 2,26
HW-R13-32 31,8 50,4 345 1720 419 3,89
HW-R13-38 38,1 57,9 345 1600 508 4,95
HW-R13-51 50,8 71,9 345 1450 635 7,09
4 ) HW-R15

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma

Keturi plieninés vielos sluoksniai
(SeSi DN 32, DN 38)

ISorinis sluoksnis: Atspari alyvai sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +121°C

Sutvirtinimas:

\_ /
Charakteristika: Bendrojo naudojimo hidrauliné zarna.
Normos: SAE 100 R15.
Irengimas: Naudoti IL tipo apkaustus - iSorinis ir vidinis drozimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - - ; maseé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
HW-R15-19 19 32,2 420 1700 267 1,55
HW-R15-25 25,4 38,7 420 1700 330 2,11
HW-R15-32 31,8 50,4 420 1700 445 3,65
HW-R15-38 38,1 57,9 420 1700 533 5,01
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Guminés hidraulinés zarnos (kalnakasybai)
4 N

ROCKMASTER 2SN

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Nuo -40°C iki +100°C
(trumpalaiké +125°C)

Darbiné temp.:

N /

Charakteristika: Hidrauliné Zarna, skirta naudoti kalnakasyboje. 18orinis sluoksnis antistatinis, netoksiskas, at-
sparus liepsnai. Turi WUG, GOST-R, LOBA sertifikatus.

Normos: DIN 20022 2SN, EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE 100R2AT.
I[rengimas: Naudoti Z ir R tipo apkaustus - be drozimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Ll
MA-RMASTER2SN-06 6,4 14,7 400 1750 50 0,36
MA-RMASTER2SN-08 7,9 16,3 350 1480 60 0,40
MA-RMASTER2SN-10 9,5 18,7 350 1400 70 0,51
MA-RMASTER2SN-13 12,7 21,8 350 1400 89 0,64
MA-RMASTER2SN-16 15,9 25 250 1020 100 0,71
MA-RMASTER2SN-19 19 29 215 900 130 0,95
MA-RMASTER2SN-25 25,4 36,8 175 670 160 1,31
MA-RMASTER2SN-32 31,8 47 140 600 419 1,94
MA-RMASTER2SN-38 38,1 53,4 100 500 500 2,25
MA-RMASTER2SN-51 50,8 66,2 90 420 630 3,09
4 ) DINAMIC 2SN MD
Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
\ J (trumpalaiké +121°C)

Charakteristika: Hidrauliné zarna, skirta naudoti kalnakasyboje. I1Sorinis sluoksnis antistatinis, netoksiskas, at-
sparus liepsnai. Turi LOBA sertifikata.

Normos: DIN 20022 2SN, EN 853-2SN, I1ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE 100R2AT.
Irengimas: Naudoti Z ir R tipo apkaustus - be droZimo.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slegis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m]
RP-DINAMIC2SNMD-06 6,4 15 400 1600 100 0,38
RP-DINAMIC2SNMD-08 8 16,6 350 1400 115 0,41
RP-DINAMIC2SNMD-10 9,5 19 330 1320 130 0,52
RP-DINAMIC2SNMD-13 12,7 22,2 275 1100 180 0,63
RP-DINAMIC2SNMD-16 16 254 250 1000 200 0,78
RP-DINAMIC2SNMD-19 19 29,3 215 850 240 0,96
RP-DINAMIC2SNMD-25 25,4 38,1 165 650 300 1,41
RP-DINAMIC2SNMD-32 31,8 48,3 125 500 420 2,06
RP-DINAMIC2SNMD-38 38,1 54,6 90 360 500 2,39
RP-DINAMIC2SNMD-51 50,8 67,3 80 320 630 3,05
= TUBES’
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Guminés hidraulinés zarnos (kalnakasybai)
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Charakteristika:

ROCKMASTER 4SP

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

sintetiné guma
Sutvirtinimas: Keturi plieninés vielos sluoksniai
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Nuo -40°C iki +121°C
(trumpalaiké +125°C)

Darbiné temp.:

Hidrauliné Zarna, skirta naudoti kalnakasyboje. ISorinis sluoksnis antistatinis, netoksiskas,

atsparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono cikly gyvybingumas. Turi WUG, GOST-R, LOBA ser-

tifikatus.
Normos: Virsija DIN 20023-4SP, EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP.
Irengimas: Naudoti M arba Z tipo apkaustus - i8orinis drozimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Il
MA-RMASTER4SP-06 6,4 17,8 500 2400 100 0,60
MA-RMASTER4SP-10 9,5 21,3 460 2100 110 0,75
MA-RMASTER4SP-13 12,7 244 425 1900 120 0,90
MA-RMASTER4SP-16 15,9 28,1 400 1600 140 1,10
MA-RMASTER4SP-19 19 32 380 1600 170 1,48
MA-RMASTER4SP-25 25,4 39 320 1400 340 1,91
MA-RMASTER4SP-32 31,8 49,9 210 1250 460 3,01
MA-RMASTER4SP-38 38,1 57 185 1000 560 3,61
MA-RMASTER4SP-51 50,8 70,8 175 1000 660 5,27
4 ) ROCKMASTER 4SH
Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Keturi plieninés vielos sluoksniai
ISorinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +121°C
N J (trumpalaiké +125°C)

Charakteristika:

Hidrauliné Zarna, skirta naudoti kalnakasyboje. I1Sorinis sluoksnis antistatinis, netoksiskas, at-

sparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono lenkimo cikly gyvybingumas. Turi WUG, GOST-R, LOBA

sertifikatus.
Normos: Virsija DIN 20023-4SH, EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH.
Irengimas: Naudoti IL tipo apkaustus - iSorinis ir vidinis drozimas.
Leistina naudoti M apkaustus - iSorinis drozimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] L]
MA-RMASTER4SH-19 19 32 420 1750 210 1,51
MA-RMASTER4SH-25 25,4 38,1 385 1750 220 2,04
MA-RMASTER4SH-32 31,8 45,2 350 1400 420 2,46
MA-RMASTER4SH-38 38,1 53,5 300 1250 560 3,29
MA-RMASTER4SH-51 50,8 68 250 1000 700 4,54
=m TUBES’
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Guminés hidraulinés zarnos (kalnakasybai)
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Charakteristika: Hidrauliné zarna, skirta naudoti kalnakasyboje. I1Sorinis sluoksnis antistatinis, netoksisSkas, at-
sparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono lenkimo cikly gyvybingumas. Turi WUG, GOST-R, LOBA

ROCKMASTER 13

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

Sutvirtinimas:

Darbiné temp.:

sintetiné guma

Keturi plieninés vielos sluoksniai
(SeSi DN 38 - DN 51)
ISorinis sluoksnis: Ruda, atspari alyvai

sintetiné guma

Nuo -40°C iki +121°C
(trumpalaiké +125°C)

sertifikatus.
Normos: VirSija EN 856 R13, SAE 100 R13, ISO 3862-1 R13.
Irengimas: Naudoti IL tipo apkaustus - iSorinis ir vidinis droZimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
: . - . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm]
MA-RMASTER13-19 19 32 350 1950 240 1,64
MA-RMASTER13-25 254 39,2 350 1650 300 2,20
MA-RMASTER13-32 31,8 49 350 1500 420 3,31
MA-RMASTER13-38 38,1 57,8 350 1600 500 4,76
MA-RMASTER13-51 50,8 72 350 1500 630 6,83
4 )  ROCKMASTER 15
- Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai
sintetiné guma
Sutvirtinimas: Keturi plieninés vielos sluoksniai
(SeSi DN 32, DN 38)
ISorinis sluoksnis: Atspari alyvai sintetiné guma
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +121°C
N / (trumpalaike +125°C)

Charakteristika: Hidrauliné Zarna, skirta naudoti kalnakasyboje. ISorinis sluoksnis antistatinis, netoksiskas, at-
sparus liepsnai. Patvirtintas 1 milijono lenkimo cikly gyvybingumas. Turi WUG (DN 38), GOST-
R, LOBA sertifikatus.

Normos: Virsija SAE 100 R15, ISO 3862-1 R15.
Irengimas: Naudoti IL tipo apkaustus - iSorinis ir vidinis drozimas.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - . . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MA-RMASTER15-19 19 32 420 1750 265 1,51
MA-RMASTER15-25 25,4 38,1 420 1750 267 2,04
MA-RMASTER15-32 31,8 49,5 420 1680 267 3,67
MA-RMASTER15-38 38,1 57,8 420 1680 315 4,76
mm TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

WATERBLAST zarnos
4 )
N )

WATERBLAST

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai

Sutvirtinimas:

ISorinis sluoksnis:

Darbiné temp.:

sintetiné guma

Keturi arba SeSi plieninés

vielos sluoksniai

sintetiné guma

Juoda, atspari alyvai ir trinCiai

Nuo -40°C iki +100°C (darbinis slégis
priklausomas nuo temperatdros)

Charakteristika: Zarna skirta auksto slégio vandens sistemoms ir jrenginiams. Naudojama jrenginiuose, skirtuose
pjovimui bei valymui vandeniu. Zarnos taip pat yra naudojamos cheminiy ir energetiniy sistemy,
valymui, betono konstrukciju, keliy dangos pjovimui, plieniniy konstrukcijy ir pavirsiy valymui,

laivy, kalnakasybos sistemose ir pan.

Naudoti Zarng alyvinei hidraulikai nepatariama.
Kadangi temperatira turi jtakos gumos savybéms, rekomenduojama sumazinti darbinj slégj iki
mazdaug 80% nominalaus slégio, kai temperatira yra aukstesné nei +70°C, kai temperatira

siekia +90°C ir daugiau - iki mazdaug 60%. Saugumo koeficientas daugiau nei 2,5.

WATERBLAST 30
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. . - . mase
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
RP-WBL30-06 6,4 17,8 850 2200 130 0,62
RP-WBL30-10 9,5 21,4 850 2160 155 0,78
RP-WBL30-13 12,7 245 850 2200 200 1,02
RP-WBL30-19 19 32,8 850 2360 250 1,93
RP-WBL30-25 25,4 44,6 850 2250 300 3,35
WATERBLAST 40
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - - . mase
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
RP-WBL40-13 12,7 27 1000 2800 200 1,36
RP-WBL40-19 19 36 1000 2800 310 2,51
WATERBLAST 45
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - . . mase
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
RP-WBL45-06 6,4 20,6 1200 3300 130 0,92
RP-WBL45-10 9,5 23,8 1200 3200 155 1,12
RP-WBL45-13 12,7 29 1200 3250 230 1,91
WATERBLAST 50
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. L - . maseé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
RP-WBL50-06 6.4 20,6 1400 3550 150 0,92
RP-WBL50-10 9,5 24 1400 3550 180 1,37
RP-WBL50-13 12,7 29 1400 3650 230 1,91
=m TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

WATERBLAST zarnos

Sukomplektuotos WATERBLAST zarnos su antgaliais

Tubes International tiekia sukomplektuotas WATERBLAST Zarnas su antgaliais. Kiekviena zarna yra testuojama

hidrostatiniu slégiu, kuris siekia 150 % darbinio slégio, ir turi kokybés sertifikata.

Standartiniai apkaustai WATERBLAST zarnoms

antgalio tipas sriegio dydis vidinis Zarmnos skersmuo
1/4” 3/8” 1/2”
L L 1/4” TI-WBW110-04-04 - -
vidinis sriegis BSP 3/8” - TI-WBW110-06-06 -
sandar. 60° kagis
1/2” - - TI-WBW110-08-08
e 1/4” TI-WBZ110-04-04 - -
'S‘S‘;rr;"o:zr_sg%%'iuzfsp 3/8” - TI-WBZ110-06-06 -
1/2” - - TI-WBZ110-08-08
1/4” TI-WBZ130-04-04 - -
iSorinis sriegis BSPT 3/8” - TI-wBZ130-06-06 -
1/2” - - TI-WBZ130-08-08
1/4” TI-WNZ110-04-04 - -
iSorinis sriegis NPT 3/8” - TI-WNZ110-06-06 -
1/2” - - TI-WNZ110-08-08
metrinis vidinis sriegis
sandar. 24° kagis M22x1,5 - - TI-WMW121-22-08
ziedas, DKOL
metrinis vidinis sriegis M22x1,5 - - TI-WMW122-22-08
sandar. 24° kigis
siedas, DKOS M24x1,5 - - TI-WMW122-24-08

Apkausty medZiaga: cinkuotas anglinis plienas.
Pagal uzsakyma prieinamos ir kitos antgaliy radys.

Pagrindiniai WATERBLAST Zzarny naudojimo saugumo principai:

Aukstas vandens slégis yra pavojingas, gali sukelti mirtj, suzalojimus arba materialinius nuostolius. Batina
visada naudoti atitinkamus apsauginius drabuZius, akinius, pirstines ir avalyne.

Tik tinkamai apmokytas personalas gali naudoti zarnas.

Zarny naudojimo zona turi bati laisva nuo pasaliniy asmeny ir tinkamai pazymeéta.

Niekada nenaudoti Zarny didesniam nei nurodyta jy darbiniam slégiui ir esant mazesniam nei minimalus su-
lenkimo spindulys.

Pries§ pradedant naudoti Zarnas, visada reikia jas patikrinti vizualiai.

Nenaudoti Zarny su surddijusiais, praleidZianciais, susidévéjusiais arba mechaniSkai pazZeistais antgaliais. Jy
neeksploatuoti.

Nenaudoti zarny su paslémis, jpjovimais arba turin€iy iki apipynimo vielos pertrintg iSorinj sluoksnj. Jy neeks-
ploatuoti.

Nenaudoti Zarny su lauZimais, uzgniauzimais arba kitokiais pazeidimais. Jy neeksploatuoti.

Nenaudoti Zarny, kurios turéjo salytj su agresyviais chemikalais arba auksta temperattra. Jy neeksploatuoti.
Naudojant Zarng vengti lauZimo, susukimo, jtempimo ir sgly€io su astriomis briaunomis.

Batina atsizvelgti | keliy procenty Zarnos, veikiamos slégio, ilgio pokytj, vengiant zarnos jtempimuy.

Leistinas keliy zarnos atkarpy sujungimas kartu tinkamomis auksto slégio jungtimis. Nerekomenduojama su-
jungty zarnos atkarpy uzkabinti arba pakabinti zarng visu svoriu.

Visada baigus eksploatuoti Zarnag, jq iSvalyti, iStustinti ir susukti.
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[ AUKSTAS SLEGIS - zarnos J

SPIR STAR zarnos

SPIR STAR zarnos turi vidinj sluoksnj, pagamintg i$ auk$c¢iausios kokybés termoplastiniy medziagy, pav., poliok-
simetileno (POM), poliamido (PA), polivinilidenfluorido (PVDF), politetrafluoretileno - teflono (PTFE). Aplink vidinj
sluoksnj spiraliSkai apipinta iki 8 sluoksniy vielos, kuri pasizymi padidintomis mechaninémis savybémis ir yra pa-
gaminta i$ anglinio arba neriddijangio (taip pat ir rligSciai atsparaus) plieno.

ISorinj zarny sluoksnj, priklausomai nuo naudojimo, sudaro poliuretanas, jvairis poliamidai bei PVDF.

Medziagy, i$ kuriy pagamintos SPIR STAR zarnos, unikalios savybiy kombinacijos déka, buvo gautos aukstos,

Zymiai geresnés nei standartiniy Zarny, ir bidingos savybes, t.y.:

- Ultraaukstas slégis - UHP tipui iki 3200 bary.

- Mazi tdrio pokyciai veikiant slégiui - greitas vykdomojo elemento atsakymas | maitinimo impulsa.

- Lygus vidinis sluoksnis, minimalizuojantis slégio kritima.

- Konstrukcija sutvirtinama plieninés vielos vija, apsaugandia nuo lazZio iSsilenkimo atveju ir uztikrinancia ilgg
gyvybinguma atsakingiausiais naudojimo atvejais.

- ISorinis sluoksnis atsparus trinCiai ir pazeidimams.

- Gaminamos ilgos atkarpos - iki 4500 m.

- Mazas iSorinis skersmuo - geras gabaritiniy matmeny santykis su darbo galimybémis, esant aukStam slégiui
- svarbu valant sunkiai pasiekiamas vietas.

- Galimybé pagaminti Zarnas tokios konfigaracijos, kurios reikalauja klientas: dvigubos Zarnos, rySuliai ir kitos
specializuotos sistemos.

- Puiki pralaidumo charakteristika.

- Labai geras cheminis atsparumas chemikalams, detergentams ir tirpikliams.

- Maza vienetiné masé.

- Atsparumas iSoriniams slégiams.

- Atsparumas ultravioletiniams spinduliams, ozonui ir senéjimo procesams.

- Aukstas stabilumas, veikiant aukstai temperatdrai (serijai HT).

- Atsparumas jaros vandeniui.

- Aukstas atsparumas impulsiniam darbui.

- Zemas terpés skverbimosi per zarnos sieneles koeficientas.

Pagrindiniy panaudojimo grupiu charakteristika:
Waterblast technologija

Pagrindinés naudojimo sritys tai: betono Salinimas ir apdorojimas, kanalizacijos valymas, pjovimas vandeniu,
vamzdyny ir Silumokaiciy valymas, paviriy valymas, nuriebalinimas ir paruoSimas Svaria terpe (vandeniu) bei terpe
su kietujy, Svei€ianciy medzZiagy priedu. Platus Zarny spektras ir specialios antgaliy konstrukcijos, pvz., Blast Pro
tipo, leidZia konkrety sprendima pritaikyti konkre¢iam poreikiui.

Auksciausiy slégiy hidraulika

Sioje technikoje SPIR STAR Zarnos yra naudojamos visur ten, kur be atsparumo auks$ciausiems slégiams taip pat
yra reikalingas maksimalus lankstumas ir atsparumas iSoriniams pazeidimams. SPIR STAR Zarnos yra mazdaug
50% lengvesnés uz analogines gumines. PavyzdZiui, jos yra naudojamos: metaly pavirSiaus sukietinimui aukstu
slégiu (autogrettage), hidroformavimui, gelbéjimo jrangoje ir varzty jtempimui.

Naudojimas naftos ir dujy gavybos pramonéje - grezimo platformose

Patvirtinti daugkartiniai panaudojimo atvejai gavybos projektuose Siaurés jaros ir Meksikos jlankos platformose.
Pagrindinés naudojimo sritys tai: Zarny rySuliai, metanolinis aptarnavimas, chemikaly jpurSkimas, hidraulika bei
hidrauliniai kontroliniai grezinio elementai. Papildomi, svarbis Siam sektoriui, Zarny SPIR STAR privalumai - tai
galimybé gauti vienos atkarpos Zarng iki 4500 m, atsparumas iSoriniam slégiui ir atsparumas temperatdrai iki
+150°C (kai kuriems zarny tipams).

Naudojimas kitoje pramonéje

Aviacijos, karo, chemijos, automobiliy, laivy statybos pramoné, gelezinkelis, vietinés savivaldybés, keliy infras-
truktdra.
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SPIR STAR zarnos

vidinis[;krrel]rsmuo 5/4 H T

apipynimy skaicius
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neradijancio plieno viela

vidinis PTFE sluoksnis

sutvirtinta versija

padidintas atsparumas iSoriniam slégiui

skirtos naudoti ekstremalioje temperatiroje
papildomas apipynimas iSoriniame sluoksnyje
maksimaliai elastinga

vidinis sluoksnis i§ PA11 medziagos, skirtas PPA metanoliui
vidinis sluoksnis PVDF/ iSorinis sluoksnis poliamidas
storesnis/ sutvirtintas iSorinis sluoksnis

atspari juros vandeniui

aramidinis pluostas

atviri (platds) vyniojami sluoksniai, kaip alternatyva
iSoriniam papildomam apipynimui

Eem——
SFIR STAR
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

SPIR STAR Zarnos
vidinis igorinis darbinis plySimo lenkimo . s Isorinis
. - - . maseé antgalio gilzes
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys
. - [kg/m] skersmuo skersmuo
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm]
[mm] [mm]

Lengva, lanksti, dviejy apipynimy Zarna, pagrinde naudojama operacijoms su ietimi bei Silumokaiciy, vamzdziy ir

2 tipas vamzdiniy sistemy valymui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), nuo 10 mm (poliamidas), iSorinis - PA (poliamidas).
SS-NW-03/2 34 6,9 1000 2500 60 0,07 1,9 8,9
SS-NW-04/2 4 8 1200 3000 75 0,11 2,5 10,1
SS-NW-05/2 5 9,4 1040 2600 95 0,13 3(3,5) 12,9
SS-NW-06/2 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 4 13,9
SS-NW-08/2 8,1 13,3 840 2100 130 0,20 55 17,8
SS-NW-10/2 10,1 15,5 690 1725 160 0,28 6,5 20,8
SS-NW-13/2 12,9 19,3 640 1600 200 0,44 8,5 26
SS-NW-20/2 19 26,2 520 1300 240 0,75 13 34,2
SS-NW-25/2 23,6 31 440 1100 300 0,85 16,5 39,8
Lengva, lanksti, dviejy apipynimy zarna, pagrinde naudojama operacijoms su ietimi bei Silumokaiciy, vamzdziy ir
2K tipas vamzdiniy sistemy, valymui.
Vidinis sluoksnis PA (poliamidas), iSorinis - PU (poliuretanas).
SS-NW-04/2K 4 9,8 1200 3000 65 0,19 2,5 13,1
SS-NW-06/2K 6,2 12,9 1120 2800 95 0,30 4 16,2
SS-NW-08/2K 8 14,5 880 2200 110 0,35 55 18,1
SS-NW-10/2K 10 17,4 800 2000 125 0,47 6,5 21,9
SS-NW-13/2KR 12,8 22,3 800 2000 150 0,69 7,5
SS-NW-20/2K 18,8 28,2 560 1400 220 1,05 13 35,5
SS-NW-25/2K 23,6 32,6 480 1200 280 1,20 16,5 41,6
2L tipas Zarna, kurios ctjaral_(teristil_(a bei !(onstrukf:ija yra _tokia p_a’Fi, kgip_ ir 2K tipo. Dél sumazinto iSorinio skersmens yra
lankstesné (mazesnis lenkimo spindulys, Zemesnis darbinis slégis).
SS-NW-06/2L 6,2 12,2 880 2200 80 0,21 4 15,4
SS-NW-06/2KL 6 12,8 920 2300 70 0,29 4 16,3
SS-NW-08/2L 8 13,6 720 1800 100 0,24 55 17,4
Tvirta, lanksti, atspari lIGziams zarna, pagrinde naudojama varzty jtempimui, hidrauliniams raktams, keltuvams,
2W tipas zirkléms ir kitiems jrenginiams.
Vidinis sluoksnis PA (poliamidas), iSorinis - PU (poliuretanas).
SS-NW-04/2W 4 9,8 1400 3500 65 0,16 2,5 13
SS-NW-06/2W 6 12 1280 3200 95 0,23 4 15,4
SS-NW-06/2WL 5,9 12 1200 3000 80 0,24 4 15,5
SS-NW-08/2W 8 14,3 1040 2600 110 0,31 55 18,3
SS-NW-08/2WL 8 14 1000 2500 100 0,32 55 18,3
SS-NW-08/2WR 8 16 1040 2600 110 0,39 4,5 21,8
SS-NW-10/2W 10 17,2 1000 2500 125 0,43 55 21,5
SS-NW-13/2W 12,8 20,8 1040 2600 150 0,62 8,5 26,7
SS-NW-13/2WR 12,8 22,2 1040 2600 150 0,66 7,5 28,8
SS-NW-20/2W 18,8 29,5 760 1900 220 1,16 13 36,3
SS-NW-25/2W 25 35,6 640 1600 280 1,49 16,5 44
=m TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

SPIR STAR zarnos
_— R - . . vidinis iSorinis
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo . ) :
. - - . maseé antgalio gilzes
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys
. . [kg/m] skersmuo skersmuo
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm]
[mm] [mm]
Lengva, lanksti, trijy apipynimy Zarna, pagrinde naudojama operacijoms su ietimi bei Silumokaiciy, vamzdziy ir
3 tipas vamzdiniy sistemy valymui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), iSorinis - PA (poliamidas).
SS-NW-05/3 5 10,3 1120 2800 95 0,22 3(3,5) 12,9
SS-NW-06/3 6,3 12,3 1040 2600 110 0,28 4 14,1
Tvirta, lanksti, keturiy apipynimy zarna, pagrinde naudojama varzty jtempimui, hidrauliniams raktams, keltuvams,
4 tipas zirkléms ir kitiems jrenginiams, pjovimui vandeniu, sléginiam testavimui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), nuo 13 mm PA (poliamidas), iSorinis - PA (poliamidas).
SS-NW-03/4 3,4 8 2000 5000 110 0,14 2 12,1
SS-NW-04/4 4 10,3 2160 5400 130 0,23 1,8 14,7
SS-NW-05/4 5 11,2 1800 4500 150 0,26 2,5 15
SS-NW-06/4 6,3 12,6 1500 3800 180 0,30 3,5 16,4
SS-NW-08/4 8 14,6 1500 3800 200 0,39 4,5 20,3
SS-NW-10/4 9,9 18,4 1500 3800 200 0,69 54 23,1
SS-NW-13/4 12,8 21,4 1280 3200 200 0,80 7,5 27,4
SS-NW-13/4H 12,8 22 1400 3500 200 0,88 7,5 29,5
SS-NW-16/4 16 25,5 1040 2600 250 1,00 10,5 32,7
SS-NW-20/4 18,8 28,8 1040 2600 250 1,35 13 36,9
SS-NW-25/4 24,8 36,3 900 2250 300 1,72 19 45,9
Tvirta, lanksti, SeSiy apipynimy Zarna, pagrinde naudojama valymui auk$tu slégiu bei pjovimui vandeniu, hidrofor-
6 tipas mavimui, chemikaly jpurskimui ir tepimui, esant auk$tam slégiui.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), nuo 13 mm PA (poliamidas), iSorinis - PA (poliamidas).
SS-NW-03/6 3 9,1 2800 7000 150 0,23 1,8 15,3
SS-NW-04/6 4 11,5 2800 7000 175 0,37 1,8 171
SS-NW-05/6 4,8 13,2 2500 6250 200 0,45 2 17,5
SS-NW-05/6H 4,6 14,4 2800 7000 220 0,56 2 19
SS-NW-08/6 8 16,4 2100 5250 250 0,64 4,5 21,6
SS-NW-08/6H 7,7 18,8 2500 6250 260 0,93 4,5 25,7
SS-NW-08/6R 8 18 2100 5250 250 0,67 4,5 25,2
SS-NW-08/6HR 7,7 20,2 2500 6250 260 1,00 4,5 26,4
SS-NW-10/6 9,8 20,4 1920 4800 250 1,00 55 26,6
SS-NW-13/6 12,8 23,4 1800 4500 300 1,16 7,5 30,1
SS-NW-13/6H 12,7 24,6 1920 4800 320 1,45 7,5 32,9
SS-NW-13/6HR 12,7 26 1920 4800 320 1,40 7,5 32,7
SS-NW-16/6 15,9 27,7 1520 3800 320 1,480 10,5 35
SS-NW-20/6 18,8 32,8 1400 3500 350 2,17 13 42,9
Tvirta, lanksti, astuoniy apipynimy Zarna, pagrinde naudojama auksto slégio pjovimui vandeniu, hidroformavimui ir
8 tipas laboratorinéms reikméms.
Vidinis sluoksnis POM (polioksimetilenas), 13 mm PA (poliamidas), iSorinis - PA (poliamidas).
SS-NW-04/8 4 12,8 3200 8000 175 0,54 1,8 19,5
SS-NW-05/8UHP 4,5 15,3 3200 8000 250 0,69 2 20,5
SS-NW-08/8 7,6 20,8 2800 7000 300 1,29 4,5 27,9
SS-NW-08/8UHP 7,6 22 3200 7400 300 1,50 4,5 29,7
SS-NW-13/8HR 12,6 28,2 2120 5300 350 2,07 7,5 35,1
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

SPIR STAR zarnos
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo . Vldml.s |é<?rinis
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase ENEEID ez
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/m] skersmuo skersmuo
[mm] [mm]
HT tipas Zlar.ng, tslﬁil'ta'kgrétq chemikalq '[pur§kin?u.i. .E.)arbo ter’.nperatﬂra iki +150°C.
Vidinis ir iSorinis sluoksnis - PVDF (polivinilidenfluoridas).
SS-NS-05/4HT 5 11,2 1285 4500 250 0,28 2,5 15,5
SS-NS-06/2WHT 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 4 15,4
SS-NS-06/4HT 6,3 12,6 1085 3800 280 0,32 3,5 16,4
SS-NS-08/2WHT 8 14,5 745 2600 250 0,40 4 20,7
SS-NS-08/4HT 8 14,6 1085 3800 300 0,41 4,5 20,3
SS-NS-10/4HT 9,9 18,4 1085 3800 300 0,70 5 25,1
SS-NS-13/4HHT 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5
M tipas Z?lr.ng, skirta mgtanolip '[p‘urékimui. L o
Vidinis sluoksnis - poliamidas PA11 BESNO P40 TLO, iSorinis - PA (poliamidas).
SS-NS-06/2WM 6 12,2 1080 2700 95 0,24 4 16,8
SS-NS-08/2WM 8 14,3 1040 2600 110 0,31 55 18,3
SS-NS-10/2WM 10 17,2 1000 2500 125 0,45 5 21,5
SS-NS-13/2WM 12,7 20,8 920 2300 150 0,63 8,5 27,8
SS-NS-25/2KM 23,6 32,6 500 1250 280 1,20 16,5 42
PPA tipas Zlar.ng, specialigi skirta naudqti'g'rgiimo plgtform(.)vse.' ' o
Vidinis sluoksnis - PVDF (polivinilidenfluoridas), iSorinis - PA (poliamidas).
SS-NS-06/2WPPA 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 4 15,4
SS-NS-06/4PPA 6,3 12,6 1085 3800 280 0,31 3,5 16,4
SS-NS-08/2PPA 8,1 13,3 570 2000 300 0,23 55 17,8
SS-NS-08/4PPA 8 14,7 1085 3800 200 0,42 4,5 20,3
SS-NS-10/4PPA 10 18,4 1085 3800 300 0,68 55 23,1
SS-NS-13/4HPPA 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5
SS-NS-20/4PPA 18,8 28,8 745 2600 500 1,35 13 36,9
SS-NS-20/6PPA 18,8 32,8 1040 3620 700 2,17 13 43,1
. Zarna, skirta naudoti ten, kur bitinas didesnis lankstumas ir padidintas atsparumas i$oriniams pazeidimams.
KF tipas Vidinis sluoksnis - PTFE (teflonas), iSorinis - nertdijancio plieno apipynimas.
SS-NS-06/2KF 6,2 11,2 500 2000 60 0,26 - -
SS-NS-08/2KF 8 13,4 475 1900 85 0,35 - -
SS-NS-10/2KF 10 15,7 475 1900 110 0,44 - -
SS-NS-13/2KF 12,2 18,8 450 1800 150 0,60 - -
SS-NS-16/2KF 15,1 21,6 400 1600 175 0,70 - -
SS-NS-20/2KF 20,2 27,8 300 1200 200 1,06 - -
SS-NS-25/2KF 24,2 31,7 275 1100 240 1,21 - -
Zarna, skirta cheminiam naudojimui, pasizymi dideliu lankstumu, su aramido apipynimais ir papildomu neriidijan-
LTKE tipas Cio plieno apipynimu.
Vidinis ir iSorinis sluoksnis - PA (poliamidas).
SS-NS-06/2LTKE 6,3 13 520 2075 80 0,20 4 15,9
SS-NS-06/4LTKE 6,3 14,4 690 2600 100 0,23 4 17,5
Darbo temperatiura SPIR STAR Zarnai (darbinis slégis priklauso nuo darbinés temparatdros):
-HT tipas nuo -20°C iki +150°C
- PPtipas nuo -20°C iki +60°C
- KF tipas  nuo -70°C iki +200°C
- kiti nuo -30°C iki +60°C
=m TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Apkaustai SPIR STAR zarnoms

Lentelése Zzemiau yra surinkti dazniausiai naudojami antgaliy deriniai SPIR STAR zarny tipams, pazymeétiems
skaitmeniniais indeksais, pvz. Zarnai SS-NW-06/2. Jie suteikia galimybe preliminariai parinkti antgalj tam tikram
zarnos tipui. Prieinamo antgalio su Zarna suderinimas, sandarinimo rasies ir sriegio dydzio parinkimas priklauso
ne tik nuo nominalaus zZarnos skersmens, bet taip pat nuo maksimalaus zarnos darbinio slégio, t.y. pagrinde nuo
sutvirtinanciy sluoksniy skai€iaus ir antgalio medZiagos.

Specialioms Zarnoms, papildomai tipo pavadinime pazymétoms raidémis, pvz., Zarnai NW-SS-06/2 WL, yra nu-
krypimy nuo standarty, surinkty lentelése Zemiau.

Galutinis nurodyto sujungimo Zarna - antgalis prieinamumo patvirtinimas turi bdti atliekamas remiantis aktualiomis
zarny kataloginémis kortelémis i§ SPIR STAR katalogo.

Preliminarios standartinés zarnos komplektacijos procedira:

1. Zarnos parinkimas remiantis darbo saglygomis, tokiomis kaip terpe, temperatira. Maksimalus darbinis slegis ir
reikalaujamas nominalus skersmuo pasirinkti i$ lenteliy ZARNOS SPIR STAR puslapiuose.

2. Antgalio parinkimas i§ Zemiau pateikty lenteliy.

3. Paruostos komplektacijos teisingumo sutikrinimas su SPIR STAR katalogo duomenimis.

... B s g . ——
- ar ki Y ] . | T
antgalis 3| PLJ-;[ ; i ‘ 4 r i _ E & D E I
. sutvirt. sluoksniy e
armos skaigius vidinis sriegis BSP il Ll e S (ELIF LA iSorinis sriegis NPTF / NPT
DN metrinis iSorinis sriegis LH
2/3|4(6]|8
1147 - 116"
3 . - 1/4"x28 -
. - 1/4"x28; 3/8"x24 -
° 1/4” 1/4"x28 1/167; 1/87; 1/4”; 5/16”
4 . 1/14” 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16"x18 1/8”
o o - 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16"x18 -
o 114 - 1/87; 1/4”
5 . 1/4” 1/47x28; 3/8"x24; 9/16"x18 1/4”
o o 1/4” 1/47x28; 3/8"x24; 9/16"x18; M14x1,5 -
o o 1/4” - 1/87; 1/4”; 3/8”
6 o 1/4” 3/8"x24 1/4”
o o - 3/8"x24; 9/16"x18; M14x1,5 -
° ° 3/8” 9/16”"x18 1/4”; 3/18”
8 o o - 3/87x24; 9/16"x18; 3/4"x16; M14x1,5 -
10 . 1/2” - 3/8”;1/2”
° o 1/2” 9/16”"x18 -
. 1/2” - 1/2”
13 o o o 1/2” 9/16”"x18; 3/4x16 1/2”
16 . - 3/4"x16 3/4’x14
. ) } 3/4"x14
20 ® - - 1"x11,5
o o - 1"x14 1"x11,5
25 . ° - - 1"x11,5
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Apkaustai SPIR STAR zarnoms

| I .d-l-. L . .-r . ﬁ - H-.__.l 58 ) .
antgalis i el | 1 . =1
g Ll e t— Wl ———
. sutvirt. sluoksniy L o L M tipas (vidinis sriegis UNF)
zarnos JeElEs metrinis wq. srlegls*sg Ziedu me.trlnls vidinis srleg:s' vidinis sriegis HP
DN 213l4lsl8 (antgalis DKOS* tipo) (antgalis DKL arba DKS* tipo) (vidinis sriegis UNF arba LH)
3 ° - M12x1,5 (DKL) 9/16"x18
° M24x1,5 - 9/16"x18
4 ° - - 9/16"x18
oo - - 9/16"x18
oo M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16"x18
5 ° M20x1,5 M14x1,5 (DKL) 1/4"x28; 3/8"x24; 9/16”x18
oo - M14x1,5 (DKL) 9/16"x18
oo M18x1,5; M22x1,5; M24x1,5 M14x1,5 (DKL) ; M16x1,5 (DKS) 9/16"x18
6 ° M18x1,5 - 3/8"x24; 9/16"x18
o o - - 9/16"x18
° M20x1,5; M22x1,5; M24x1,5 - 3/4"x16
8 ° M22x1,5; M24x1,5 - 3/4"x16
o | o M24x1,5 - 3/4"x16; 7/8"x14
° M22x1,5 - 3/4"x16
10 ° M22x1,5; M24x1,5 - 3/4"x16
. M22x1,5; M24x1,5 - -
13 ° M22x1,5; M24x1,5 - 1"x12
(BERK M24x1,5 - 1"x12
16 . M30x2 - 1.5/16"x12
20 | e ° M36x2 - 1.5/16"x12
25 | e o M42x2 - 1.5/16"x12
.'l-ﬂ\\'
i g et | T Y———T %
antgalis CiR t B ‘_:H I : b | I ——] ]
._H__.-'

. sutvirt. sluoksniy e .
£amos skaigius JIC vidinis sriegis UNF iSorinis sriegis BSP e e Pl
DN (plokscias sandarinimas)

3,468
3 - - M6x1
4 ° - 1/87;1/14” M7x1; M8x1; M10x1
. 1/8” -
o |0 - 1/87; 1/4” 1/8”; M7x1; M10x1
5
° - 1/4” -
6 oo 9/16"x18 1/87;1/14”; 3/8” 1/4”
° 9/16"x18 1/4” -
8 . 9/16"x18; 3/4"x16 1/4”; 3/8” 1/14”
° 9/16"x18; 3/4"x16 1/4”; 3/18” -
10 | e . - 3/8” -
16 oo 1.1/16"x12 - -
20 | e 1.5/16"x12 - -
25 | e ° 1.5/16"x12 - -

*

Démesio: Antgaliai su metriniu sriegiu i$ esmés atitinka zinomus DKOS, DKL ir DKS tipus. Bet dél pasitaikanciy
kai kuriuose dydziuose iSmatavimy skirtumu, prie$ galutinai patvirtinant sujungimo tinkamuma reikia suderinti
su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Antgaliai ir priedai HP tipo SPIR STAR zarnoms

Auksciausiy slégiy technikoje populiariausias tarpusavio elementy jungimo budas yra HP tipo sujungimas. Jo

principas yra pavaizduotas nuotraukoje Zzemiau.

wn =

antgalio srieg;.

Antgalis su kariuoju iSoriniu UNF sriegiu arba su kairiuoju metriniu sriegiu.
Gilzé (grand nut) su SeSiakampiu raktui ir su deSiniuoju iSoriniu UNF arba metriniu sriegiu.
Atraminis - reguliavimo ziedas (collar) su kairiuoju vidiniu sriegiu UNF arba kairiuoju metriniu sriegiu, atitinkanciu

4. Jungiamasis adapteris su deSiniuoju vidiniu UNF arba metriniu sriegiu susukimui su 2 gilze.

Gilzeés ir atraminiai - reguliavimo ziedai

paveikslas indeksas sriegio dydis aprasymas
SS-6000305 M16x1,5 Gilzé
SS-6000025 1/4’x28 UNF LH Atraminis - reguliavimo Ziedas
SS-6000165 3/4x16 UNF Gilzé
SS-6000373 M20x1,5 Gilzé
SS-6000035 3/8"x24 UNF LH Atraminis - reguliavimo Ziedas
SS-6000395 M30x2 Gilzé
SS-6000055 9/16"x18 UNF LH Atraminis - reguliavimo Ziedas
SS-6000285 M14x1,5 LH Atraminis - reguliavimo Ziedas
Adapteriai
paveikslas indeksas sriegio dydis aprasymas
SS-D-DKOS-M24-5 M24x1,5 Adapteris DKOS tipo antgaliui
SS-D-DKR-G1/2-5 1/2” BSP Adapteris DKR tipo antgaliui
SS-D-HD-1/4-5 M16x1,5 Adapteris HP tipo antgaliui
SS-D-HD-3/8-5 M20x1,5 Adapteris HP tipo antgaliui
SS-D-HD-9/16-5 M30x2 Adapteris HP tipo antgaliui

Kiti tipai prieinami pagal uzsakyma.
Ziaréti taip pat auksto slégio adapterius greito sujungimo jungtims TEMA ir CEJN.
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[ AUKSTAS SLEGIS - zarnos J

Termoplastinés zarnos

Termoplastinémis vadinamos yra Zzarnos, skirtos vidutiniam ir auk&tam slégiui, kuriy pagrindine medZiaga sudaro
termoplastiniai polimerai (dazniausiai poliesteris, poliamidas, poliuretanas), o sutvirtinimg sudaro vienas arba du
tekstiliniai arba plieniniai apipynimai.

Termoplastiniy zarny charakteristika:

- labai maza masé (net iki 60% maZesné nei guminiy Zarny),

- kompaktiska konstrukcija (palyginti su vidiniu, mazas iSorinis skersmuo),

- mazas lenkimo spindulys,

- geras vidinio sluoksnio cheminis atsparumas hidrauliniams skysciams bei chemikalams,
- labai lygus vidinis pavirSius, sumazinantis pralaidumo nuostolius,

- atsparumas senéjimui, ozonui ir ultravioletiniams spinduliams.

ISorinio sluoksnio medZiagg dazniausiai sudaro atsparus trin¢iai poliuretanas.
Pagal vidinio sluoksnio medziagas, bendros paskirties termoplastines Zarnas galima suskirstyti :

medziaga pagrindinis pritaikymas kiti pritaikymai

oliesteris hidrauliné alyva oras, dujos, kuras, skysciai,
P y kuriy pagrindg sudaro vanduo, chemikalai
poliamidas tirpikliai, dazai skysciai, kuriy pagrindg sudaro vanduo,

izocianas, poliolis, oras, dujos, hidrauliné alyva

Zarnos panaudojima nurodytai terpei rekomenduojama patvirtinti TUBES INTERNATIONAL Techniniame skyriuje.

Normos:

Kai kurie termoplastiniy Zarny tipai yra normalizuoti. DaZniausiai taikomos normos yra Sios: SAE J517 (aprasanti
Zarnas SAE 100R7 ir SAE 100R8), DIN 24951, ISO 3949 bei PN-EN 855. Sios normos apraso du Zarnos tipus:
su dvigubu tekstiliniu apipynimu (R7) ir su dvigubu amaridiniu apipynimu (R8).

Naudojimas:

- alyvinei hidraulikai,

- dazymui (airless paintspray),
- suslégtam orui ir dujoms,

- chemikalams,

- valymui vandeniu.

ISorinio sluoksnio mikroperforacija:

Mikroperforacija (pinpricking) - tai iSorinio Zarnos sluoksnio praddrimai, neleidZiantys susidaryti burbulams po i$-
oriniu sluoksniu dél dujy daleliy skverbimosi per medZiagg ilgesnio eksploatavimo laikotarpio metu. Mikroperforacija
yra ypac¢ rekomenduojama aukstesnio slégio dujoms ir Salia apkausty. Mikroperforacija yra atliekama gamykliniu
bddu arba ruoSiant sukomplektuotas Zarnas.

Statiné elektra:

Jeigu tam tikram panaudojimui reikSmingas yra elektros kravio paSalinimas i§ Zarnos (Zarnos dazams, organiniams
tirpikliams, didelis terpés tekéjimo greitis), reikia panaudoti Zarng su metaliniu apipynimu arba su papildomu laidi-
ninku (laidds pluo$tai apipynime ir pan.), atliekant apkausty jrengima tokiu bddu, kad bty gautas Zarnos elektros
laidumo testinumas.

Dvigubos ir daugkartinés zarnos:

Termoplastiniy Zarny dviguba versija (dvi Zarnos su suvirintu iSoriniu sluoksniu) yra naudojama pav., Sakiniuose
keltuvuose, hidraulinése stakliy bei technologiniy linijy sistemose. Pagal specialy uzsakymg parduodamos ir
daugkartinés (trigubos, keturgubos ir t.t.) Zarnos.

I[rengimas:

Termoplastinems Zarnoms yra naudojami Z tipo apkaustai (skirti auksto slégio Zarnoms), kurie uzspaudziami pre-
savimo jrengimais. Kai kuriais atvejais galima naudoti R tipo apkaustus. Zarnos labai aukstam slégiui (apie 700
bary) turi bati uZzspaudZiamos specialiais apkaustais.
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastiniy zarny jzanginio parinkimo lentelé

alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skyséiams, kuriy pagrinda sudaro vanduo
(vidinis sluoksnis - poliesteris)

maks. DN nominalus skersmuo [mm, coliai]
darbinis 3 4 5 6 8 10 13 16 19 26
slégis
[barais] 1/8” 5/32” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/14” 1”7
352
650+700 oLsMm M?I'SKZM
MTKH
600+650 FE7D000 | FE7D00O FE7D000
550+600
500+550
450+500 FK0100 FK0100
. FK0100
400+450 FK0100 MTKH
350+400 F0220 F0220 F0220 MTKH
. oL8 F0220
300+350 oL8 MTH1 oL8 oL8 FK0100
. FM040 F0220
250+300 FM040 MTH1 oL8
oL7 F0200 OL7M OL7M OL7M F0220
200+250 oL7 F0200 oL7 F0200 MTHA1 MTHA1 oLs FK0100 MTKH
OoL5 FP17010 FM040 FMO040 OL7M
oL7 F82L(;0 F0200 FMO040 F0220 FK0100
150+200 OoL5 OoL5 OoL5 FP17010 OL5M oL7 MTHA1 oL8 oL8 FK0100
FP17010 FP17010 F0200 F0220
MTHA1
MTHA1 oL8
100+150 F0080 F0080 F0080 F0080 oL7 FM040 FMO040 F0220
OoL5 OoL5 OoL5 F0200
F0200 MTHA1
oL7
FMO040
50+100 OoL5 oL7 F0200
oL7

Lenteléje nurodyta, kokiame slégio diapazone yra tam tikro Zarnos tipo kataloginis maksimalus darbinis slégis. Pasi-
renkant reikia nurodytam skersmeniui ir maksimaliam darbiniam slégiui surasti tinkamg Zarnos tipa, patikrinti Zarnos
charakteristikoje tikslig maksimalaus leistino darbinio slégio verte, atsizvelgiant j visus papildomus veiksnius, tokius
kaip: terpe, temperatura, sulenkimo spindulys, virpesiai bei dinaminiai lenkimai, elektros pralaidumas arba antistatinés
savybés, iSorinio sluoksnio mikroperforacijg (dujoms ir orui) bei iSorines Zarnos darbo sglygas.

GREICIAUSIAI KAIP TAI TIK IMANOMA !!!

Irengiame ir pristatome
termoplastines zarnas
su tipiniais antgaliais

- %



AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés

e )

N /

F 0080

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas:

Darbiné temp.:

Poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trinciai,

mikroperforuotas poliuretanas

Nuo -40°C iki +93°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,

kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] I ml
MC-F0080B-05 5 8,3 130 520 30 4,50
MC-F0080C-06 6,6 11,4 130 520 40 8,00
MC-F0080D-08 8 13,4 120 480 50 10,00
MC-FO080E-10 9,7 15,5 120 480 60 13,00
4 ) OL5

N /

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas:

Poliesterinis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas

Darbiné temp.:

Nuo -40°C iki +100°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakyma mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.

vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase

[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] I ml
ZC-0OL5-03 3,5 7,5 200 800 30 3,70
ZC-0L5-04 4 8 200 800 35 4,50
ZC-0L5-04/8,3 4 8,3 210 840 35 4,80
ZC-0L5-04/8,6 4 8,6 210 840 35 5,30
ZC-0L5-05 4,8 9,2 200 800 45 5,90
ZC-OL5-06 6,4 10,8 125 500 60 7,00
ZC-0OL5-08 8 13 120 480 75 8,70
ZC-OL5M-08 8 13,7 180 540 48 11,30
ZC-0L5-10 9,7 14,8 115 460 90 11,40
ZC-0OL5-13 13 18,7 80 320 120 16,90

=m TUBES’
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[ AUKSTAS SLEGIS - zarnos j

Termoplastinés zarnos - poliesterinés SAE 100R7
4 M

FP 17010

Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

N /

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, chemika-
lams, skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Normos: SAE 100R7, ISO 3949-1.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. B~f A q mase
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-FP17010B-05 5 9,3 207 830 30 5,70
MC-FP17010C-06 6,6 11,8 190 760 40 8,50
MC-FP17010D-08 8 14,2 172 690 50 12,90
MC-FP17010E-10 9,7 16 155 620 70 15,00
4 ) FP 27010
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
- J

Charakteristika: Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui,

chemikalams, skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Normos: SAE 100R7, ISO 3949-1.
I[rengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - \ . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-FP27010C-06 6,6 11,8 190 760 40 17,00
MC-FP27010D-08 8 14,2 172 690 50 25,70
MC-FP27010E-10 9,7 16 155 620 70 29,90
mm TUBES’
508 . intermsieha




AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés SAE 100R7

/

N

~

/

Charakteristika:

OL7

Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakyma mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R7, EN 855, ISO 3949 (OL7M virSija SAE 100R7 reikalavimus).
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] et )
ZC-0OL7-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70
ZC-OL7-04 4 8,9 250 1000 35 5,80
ZC-0OL7-05 4,8 10 210 840 35 7,30
ZC-OL7-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00
ZC-OL7M-06 6,4 12,7 250 1000 45 10,70
ZC-0OL7-08 8 14,3 190 760 55 12,80
ZC-OL7M-08 8 15 250 1000 55 15,00
ZC-0OL7-10 9,7 16 175 700 75 15,50
ZC-OL7M-10 9,7 18 250 1000 60 20,50
ZC-OL7-13 13 20,3 140 560 95 22,40
ZC-OL7M-13 13 22,8 230 920 120 29,00
ZC-OL7-16 16 23,5 105 420 125 27,70
ZC-OL7-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00
ZC-OL7-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30
4 ) OLB7
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trinCiai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
\_ /

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
¢iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakyma mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-OLB7-05 4,8 10 210 840 35 14,60
ZC-OLB7-06 6,4 11,8 200 800 50 18,00
ZC-OLB7-08 8 14,3 190 760 55 25,60
ZC-OLB7-10 9,7 16 175 700 75 31,00
ZC-OLB7-13 13 20,3 140 560 95 44,80
=m TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés SAE 100R7

/

N

~

/

Charakteristika:

F 0200

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Darbiné temp.:

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Normos: VirSija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] e
MC-F0200A-04 4 8,3 235 950 20 4,90
MC-F0200B-05 5 9,3 220 880 26 6,30
MC-F0200C-06 6,6 12,5 215 860 30 10,60
MC-F0200D-08 8 14,3 195 780 40 13,00
MC-F0200E-10 9,7 16,5 187 750 70 16,60
MC-F0200F-13 13 20,5 157 630 90 23,00
MC-F0200G-16 16,4 24 130 520 130 27,60
MC-F0200H-19 19,5 27,5 105 420 150 34,20
MC-F0200I1-26 26 34,2 77 310 180 43,30
4 Y F 2200
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus tringiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
\_ /

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui,
skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Normos: VirSija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. L \ . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-F2200C-06 6,6 12,5 215 860 30 21,20
MC-F2200D-08 8 14,3 195 780 40 26,00
MC-F2200E-10 9,7 16,5 187 750 70 33,20
MC-F2200F-13 13 20,5 157 630 90 45,90
= TUBES'
=
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés SAE 100R8

/

N

~

/

Charakteristika:

OL 8

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas:

Dvigubas aramidinis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trinciai poliuretanas

Darbiné temp.:

Nuo -40°C iki +100°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys¢iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakyma mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R8, EN 855, ISO 3949 (OL8M virsija SAE 100R8 reikalavimus).
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Leiieit )
ZC-0L8-03 3,5 71 350 1400 30 3,70
ZC-0OL8-05 4,8 10 350 1400 35 7,20
ZC-0L8-06 6,4 11,8 350 1400 50 8,60
ZC-OL8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,90
ZC-0OL8-08 8 14,3 325 1300 60 12,60
ZC-0L8-10 9,7 16 280 1120 80 14,90
ZC-0OL8-13 13 20,3 245 980 95 22,50
ZC-0L8-16 16 23,5 195 780 125 26,50
ZC-0L8-19 19,2 26,5 165 660 150 36,00
ZC-0OL8-25 25,6 34,7 145 580 200 50,50
4 ) OLBS
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trinciai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
- %

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
Ciams, kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakymag mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R8, EN 855, ISO 3949.
|Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. o . . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-OLB8-05 4,8 10 350 1400 35 14,40
ZC-OLB8-06 6,4 11,8 350 1400 50 17,20
ZC-OLB8-08 8 14,3 325 1300 60 25,20
ZC-0OLB8-10 9,7 16 280 1120 80 29,80
ZC-OLB8-13 13 20,3 245 980 95 45,00
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés SAE 100R8

/

N

~

/

Charakteristika:

F 0220

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Darbiné temp.:

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Normos: VirSija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] e
MC-F0220A-04 4 8,3 362 1450 15 5,00
MC-F0220B-05 5 9,3 362 1450 22 7,00
MC-F0220C-06 6,6 12,5 362 1450 30 10,50
MC-F0220D-08 8 14,3 350 1400 40 12,60
MC-F0220E-10 9,7 16,5 300 1200 70 14,80
MC-F0220F-13 13 20,5 250 1000 90 22,70
MC-F0220G-16 16,4 24 200 800 130 27,70
MC-F0220H-19 19,5 27,5 162 650 150 34,00
MC-F02201-26 26 34,2 140 560 190 48,00
4 Y F2220
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
\_ /

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui,
skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Normos: VirSija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - o . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-F2220C-06 6,6 12,5 362 1450 30 20,90
MC-F2220D-08 8 14,3 350 1400 40 25,10
MC-F2220E-10 9,7 16,5 300 1200 70 29,50
MC-F2220F-13 13 20,5 250 1000 90 45,30
= TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés

e )

N /

Charakteristika:

kuriy pagrindg sudaro vanduo.

FM 040

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trinciai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Darbiné temp.:

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] et
MC-FM040B-05 5 9,3 287 1150 20 10,00
MC-FM040C-06 6,6 12 300 1200 35 16,80
MC-FM040D-08 8 13,5 215 860 40 19,00
MC-FMO040E-10 9,9 15,5 215 860 60 24,90
MC-FMO040F-13 13 18,5 180 720 70 31,40
MC-FM040G-16 16,4 23 145 580 110 40,10
MC-FM040H-19 19,5 26,5 120 480 150 46,00
MC-FMO0401-26 26 32 97 390 170 60,00
4 ) FM 240
! Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trinciai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C
L - ) (vandeniui ir orui iki +65°C)

Charakteristika:

skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui,

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - - . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-FM240C-06 6,6 12 300 1200 35 33,50
MC-FM240D-08 8 13,5 215 860 40 38,00
MC-FM240E-10 9,9 15,5 215 860 60 49,80
MC-FM240F-13 13 18,5 180 720 70 62,80
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés

/

N

~

/

Charakteristika:

MTH 1

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas

Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakymg mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] e
ZC-MTH1-05 4,8 10 325 1300 30 13,30
ZC-MTH1-06 6,4 11,9 300 1200 40 17,00
ZC-MTH1-08 8 14 240 960 50 22,10
ZC-MTH1-10 9,7 16 225 900 60 26,00
ZC-MTH1-13 13 20,5 175 700 75 39,00
ZC-MTH1-16 16,3 23,3 150 600 110 41,20
ZC-MTH1-19 19,2 25,5 130 520 150 45,40
ZC-MTH1-25 25,6 32,5 105 420 185 61,80
4 ) MTBH 1
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
\_ /

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
Ciams, kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakyma mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - \ . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-MTBH1-05 4,8 10 325 1300 30 26,60
ZC-MTBH1-06 6,4 11,9 300 1200 40 34,00
ZC-MTBH1-08 8 14 240 960 50 44,20
ZC-MTBH1-10 9,7 16 225 900 60 52,00
ZC-MTBH1-13 13 20,5 175 700 75 78,00
mm TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés

e )

N /

FK 0100

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trinciai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Darbiné temp.:

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,

kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] et
MC-FK0100B-05 5 11,2 500 2000 30 14,50
MC-FK0100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 19,60
MC-FK0100D-08 8 15,2 450 1800 50 23,20
MC-FKO0100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 34,20
MC-FKO0100F-13 13 21,5 350 1400 90 38,00
MC-FK0100G-16 16,4 24,5 225 900 100 45,30
MC-FK0100H-19 19,5 28 200 800 130 51,20
MC-FK0100I-26 26 35 175 700 150 68,00
4 ) FK2100

N /

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trindiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Darbiné temp.:

Charakteristika: Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui,
skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] I ml
MC-FK2100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 39,20
MC-FK2100D-08 8 15,2 450 1800 50 46,30
MC-FK2100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 68,50
MC-FK2100F-13 13 21,5 350 1400 90 76,00
MC-FK2100G-16 16,4 24,5 225 900 100 90,60
MC-FK2100H-19 19,5 28 200 800 130 102,40
MC-FK21001-26 26 35 175 700 150 136,00
E
mm TUBES
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos j

Termoplastinés zarnos - poliesterinés

/

N

~

/

Charakteristika:

MTKH (MTKM)

Vidinis sluoksnis: Poliesteris (MTKM - poliamidas)
Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakymg mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - - . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-MTKH-06 6,4 14,5 700 2800 40 26,00
ZC-MTKH-10 9,5 18 425 1700 60 34,40
ZC-MTKM-10 9,5 18,8 700 2800 90 37,30
ZC-MTKH-13 13 22 375 1500 75 50,00
ZC-MTKH-19 19,2 28,2 225 900 150 65,90
4 ) MTKHB
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
- J

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys-
¢iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo. Pagal uzsakyma mikroperforuojama (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. L o . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-MTKHB-06 6,4 14 500 2000 40 52,00
ZC-MTKHB-10 9,5 18 425 1700 60 68,80
ZC-MTKHB-13 13 22 375 1500 75 100,00
mm TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés

/

N

~

/

Charakteristika:

FE 7D000

Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis

+ plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Darbiné temp.:

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys€iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Irengimas: Naudoti apskaustus, skirtus specialioms Zarnoms.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Lty
MC-FE7DO000B-05 5 12 625 2500 27 13,20
MC-FE7D000C-06 6,6 13,8 625 2500 40 15,30
MC-FE7DO00E-10 9,7 19,5 625 2500 90 27,40
MC-FE7D000F-13 13 23,5 375 1500 120 -
MC-FE7D000G-16 16,4 27 250 1000 190 -
MC-FE7DO000H-19 19,5 30,5 250 1000 210 -
MC-FE7D000I-26 26 37 250 1000 230 -
4 ) 352
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui iki +70°C)
- J

Charakteristika:

Lengva, lanksti zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, tepalams, skysc¢iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo.

Irengimas: Naudoti apskaustus, skirtus specialioms Zarnoms.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - . . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
EP-352-06 6,6 13,7 700 2800 38 23,20
EP-352-10 10 18,8 700 2800 95 35,20
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliesterinés (versija MARINE)

/

N

N\ FP 17100

Vidinis sluoksnis: Poliesteris

Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Nuo -40°C iki +93°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Darbiné temp.:

/

Charakteristika:

Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, chemika-
lams, skys&iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo. Atspari sariam jaros vandeniui.

518

o

Normos: SAE 100R7, ISO 3949-1.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Lelelt ]
MC-FP17100B-05 5 9,3 208 830 30 5,50
MC-FP17100C-06 6,6 11,8 190 760 40 8,50
MC-FP17100D-08 8 14,2 173 690 50 12,50
MC-FP17100E-10 9,7 16 155 620 70 14,40
4 ) OL7 MARINE
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

\_ /

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys¢iams,
kuriy pagrindg sudaro vanduo. Atspari sdriam jiros vandeniui. 1ISsaugo lankstumg esant Ze-
moms temperatiroms.

Normos: SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.

vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .

indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] e

ZC-OL7MARINE-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70

ZC-OL7MARINE-04 4 8,9 250 1000 35 5,80

ZC-OL7MARINE-05 4,8 10 210 840 35 7,30

ZC-OL7MARINE-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00

ZC-OL7MARINE-08 8 14,3 190 760 55 12,80

ZC-OL7MARINE-10 9,7 16 175 700 75 15,50

ZC-OL7MARINE-13 13 20,3 140 560 95 22,40

ZC-OL7MARINE-16 16 23,5 105 420 125 27,70

ZC-OL7MARINE-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00

ZC-OL7MARINE-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30

]
= TUBES
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos J

Termoplastinés zarnos - poliesterinés (versija NON CONDUCTIVE)

4 ) FP 17051
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Oranzinis, atsparus
trinciai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
- J

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, chemi-

kalams, skysCiams, kuriy pagrindg sudaro vanduo. Skirta naudoti Salia transformatoriy bei
vidutinés ir auk&tos jtampos elektros jrangos. Nelaidi - nutekéjimas bandymy salygomis pagal
normas mazesnis nei 50 pA, kai jtampa 246 kV/m per 5 min.

Normos: VirSija SAE 100R7, DIN 24951, ISO 3949-1 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. B ] A mase
indeksas skersmuo skersmuo slegl_s slegl_s spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm]
MC-FP17051B-05 5 9,3 220 880 26 6,30
MC-FP17051C-06 6,6 12,5 215 860 30 10,60
MC-FP17051D-08 8 14,3 195 780 40 12,50
MC-FP17051E-10 9,7 16,5 187 750 70 16,60
MC-FP17051F-13 13 20,5 157 630 90 21,80
4 R OL 7 NON CONDUCTIVE
Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Oranzinis, atsparus
triniai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
. J
Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta alyvinéms hidraulinéms sistemoms, dujoms, orui, kurui, skys&iams,

kuriy pagrindg sudaro vanduo. Skirta naudoti Salia transformatoriy bei vidutinés ir aukstos
jtampos elektros jrangos. Nelaidi - nutekéjimas bandymy salygomis pagal normas mazesnis
nei 50 PA, kai jtampa 246 kV/m per 5 min.

Normos: SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] sl )
ZC-OL7NC-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70
ZC-OL7NC-04 4 8,9 250 1000 35 5,80
ZC-OL7NC-05 4,8 10 210 840 35 7,30
ZC-OL7NC-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00
ZC-OL7NC-08 8 14,3 190 760 55 12,80
ZC-OL7NC-10 9,7 16 175 700 75 15,50
ZC-OL7NC-13 13 20,3 140 560 95 22,40
ZC-OL7NC-16 16 23,5 105 420 125 27,70
ZC-OL7NC-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00
ZC-OL7NC-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30
]
= TUBES
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[ AUKSTAS SLEGIS - zarnos j

Termoplastinés zarnos - poliesterinés (versija ATOXIC)

4 Y AT 7 ATOXIC

Vidinis sluoksnis: Poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

\_ J

Charakteristika: Lengva, lanksti Zzarna, skirta skys¢iams, dujoms, orui. NetoksiSkas vidinis sluoksnis tinka sg-
ly€iui su maisto produktais. |rengus antgalius, Zarng turi bati sterilizuojama. Netinka naudoti
medicinoje, farmacijoje ir alkoholio turintiems maistiniams skysciams.

Normos: SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Lrlelt ]
ZC-AT7-03 3,5 8,5 230 920 30 5,70
ZC-AT7-04 4 8,9 250 1000 35 5,80
ZC-AT7-05 4,8 10 210 840 35 7,30
ZC-AT7-06 6,4 11,8 200 800 50 9,00
ZC-AT7-08 8 14,3 190 760 55 12,80
ZC-AT7-10 9,7 16 175 700 75 15,50
ZC-AT7-13 13 20,3 140 560 95 22,40
ZC-AT7-16 16 23,5 105 420 125 27,70
ZC-AT7-19 19,2 26,5 90 360 150 33,00
ZC-AT7-25 25,6 32,5 70 280 200 40,30

i TRV L TP TP o
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastiniy zarny jzanginio parinkimo lentelé

dazams, tirpikliams, izocianatui, polioliui, skys¢iams, kuriy pagrinda sudaro vanduo, hidraulinei alyvai

(vidinis sluoksnis - poliamidas)

maks. DN nominalus skersmuo [mm, colis]
darbiné 3 4 5 6 8 10 13 16 19 26
slégis
[barais] 1/8” 5/32” 3/16” 1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1”
. AS8M** N
650+700 MTK* MTKM
600+650
550+600
500+550
. SK0100* " *
450+500 MTK SK0100 MTK
. « | SK0100*
400+450 SK0100 MTK*
. MT2* .
350+400 VES8 S0230 S0230 MTK
300+350 MT1* AS8** - - SK0100*
MT1* AS8 AS8
MT2*
MT2*
. MT1* S0230
250+300 SM040 SM040 VES
AS8**
MT2*
AST7** VE7M N AST7** *
200+250 VE7 S0190 S0190 AST** S'l\\/l/l-gjlo* MT1* S\(/)éiéo S&A(;T)O* MTK*
VE7 S0190 SM040* .
AS8
S0190 SM040* SKO0100* *
150+200 VE5 VE5 VE5 VE7 VE7 S\(/)é?o MT1* “\/I/.Ezg* VE8 S:\</I(-)r1}§)0*
AS7** S0190 MT2*
MT1*
SMO040* MT1* MT2*
100+150 S0090 S\(;ggo S\(;ggo S\(;ggo AVSE;* S0190 SMO040* VES8
VE7 S0190 MT1*
AST7**
SMO040*
. VE7 S0190
50+100 VE5 AST VE7
AST7**

Lenteléje nurodyta, kokiame slégio diapazone yra tam tikro Zarnos tipo kataloginis maksimalus darbinis slégis. Pasi-
renkant reikia nurodytam skersmeniui ir maksimaliam darbiniam slégiui surasti tinkamg Zarnos tipa, patikrinti Zarnos
charakteristikoje tikslig maksimalaus leistino darbinio slégio verte, atsizvelgiant | visus papildomus veiksnius, tokius
kaip: terpe, temperatira, sulenkimo spindulys, virpesiai bei dinaminiai lenkimai, elektros pralaidumas arba antistatinés

savybés, iSorinio sluoksnio mikroperforacijg (dujoms ir orui) bei iSorines Zarnos darbo saglygas.

Zyméjimai:
- Zarna su metaliniu apipynimu,
- zarna su laidziais pluostais apipynime.

*

*%
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés

4 ) S 0090
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Poliesterinis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

N /

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams, dazams,
hidraulinei alyvai.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - - : masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-S0090B-05 5 8,3 130 520 30 4,50
MC-S0090C-06 6,6 11,4 130 520 40 7,50
MC-S0090D-08 8 13,4 120 480 50 10,00
MC-S0090E-10 9,7 15,5 120 480 60 12,40
4 ) VES
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Poliesterinis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

N /

Charakteristika: Lengva, lanksti zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uzsakymag mikro-
perforuota (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.

vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .

indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Lelelt ]

ZC-VE5-03 3,5 7,5 200 800 30 3,60

ZC-VE5-04 4 8 200 800 35 4,10

ZC-VE5-05 4,8 9,2 200 800 45 5,60

ZC-VE5-06 6,4 10,8 125 500 60 6,50

ZC-VE5-08 8 13 120 480 75 9,40

ZC-VE5-10 9,7 14,8 115 460 90 11,50

ZC-VE5-13 13 18,7 80 320 120 15,70

-
= TUBES
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés SAE 100R7

/

N

~

/

Charakteristika:

VE7

Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir daZzams. Pagal uzsakymag mikro-
perforuota (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R7, EN 855, ISO 3949 (VE7M virSija SAE 100R7 reikalavimus).
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] Lepiienm]
ZC-VET7-03 3,5 8,5 230 920 30 5,40
ZC-VET7-05 4,8 10 210 840 35 6,80
ZC-VET7-06 6,4 11,8 200 800 50 8,70
ZC-VE7M-06 6,4 12,7 250 1000 45 10,50
ZC-VE7-08 8 14,3 190 760 55 12,60
ZC-VE7-10 9,7 16 175 700 75 14,60
ZC-VET7-13 13 20,3 140 560 95 21,90
ZC-VE7-16 16 23,5 105 420 125 25,80
ZC-VE7-19 19,2 26,5 90 360 150 30,10
ZC-VET7-25 25,6 32,5 70 280 200 36,90
4 )  AS7
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
su laidZiu pluostu
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
\_ /

Charakteristika:

Lengva, lanksti antistatiné Zzarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uz-
sakyma mikroperforuota (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R7, EN 855, ISO 3949.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo sléegis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] e m
ZC-AS7-05 4,8 10,5 250 1000 30 7,50
ZC-AS7-06 6,4 12,7 228 912 45 10,20
ZC-AS7-08 8 14,3 190 760 55 12,60
ZC-AS7-10 9,7 17,3 228 912 60 17,90
ZC-AS7-13 13 20,3 140 560 95 21,40
ZC-AS7-16 16 23,5 105 420 125 25,80
ZC-AS7-19 19,2 26,5 90 360 150 30,10
ZC-AS7-25 25,6 32,5 70 280 200 36,90
=m TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés SAE 100R7

4 ) S0190
Vidinis sluoksnis: Poliamidas 11-12
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C
- J
Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams, dazams,
hidraulinei alyvai.
Normos: VirSija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] e
MC-S0190A-04 4 8,3 235 950 20 5,00
MC-S0190B-05 5 9,3 220 880 26 5,70
MC-S0190C-06 6,6 12,5 215 860 30 10,10
MC-S0190D-08 8 14,3 195 780 40 13,00
MC-S0190E-10 9,7 16,5 187 750 70 15,00
MC-S0190F-13 13 20,5 157 630 90 21,80
MC-S0190G-16 16,4 24 130 520 130 28,00
MC-S0190H-19 19,5 27,5 105 420 150 34,00
MC-S0190I-26 26 34,2 77 310 180 48,00
4 ) S2190
Vidinis sluoksnis: Poliamidas 11-12
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin&iai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C
\_ /
Charakteristika: Lengva, lanksti dviguba zarna, skirta skys¢iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams,
dazams, hidraulinei alyvai.
Normos: VirSija DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-1 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] I
MC-S2190B-05 5 9,3 220 880 26 11,30
MC-S2190C-06 6,6 12,5 215 860 30 20,20
MC-S2190D-08 8 14,3 195 780 40 26,00
MC-S2190E-10 9,7 16,5 187 750 70 29,90
MC-S2190F-13 13 20,5 157 630 90 43,60
]
= TUBES
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidines SAE 100R8

/

N

~

/

Charakteristika:

VE 8

Vidinis sluoksnis: Poliamidas

Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas

Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir daZzams. Pagal uzsakymag mikro-
perforuota (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R8, EN 855, ISO 3949.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys r/nase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/100 m]
ZC-VE8-03 3,2 6,7 375 1500 25 3,10
ZC-VE8-05 4,8 10 350 1400 35 8,80
ZC-VE8-06 6,4 11,8 350 1400 50 8,30
ZC-VE8-08 8 14,3 325 1300 60 12,20
ZC-VE8-10 9,7 16 280 1120 80 16,80
ZC-VE8-13 13 20,3 245 980 95 21,80
ZC-VE8-16 16 23,5 195 780 130 25,70
ZC-VE8-19 19,2 26,5 165 660 185 36,80
ZC-VE8-25 25,6 34,7 145 580 230 47,50
4 ) AS8
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis apipynimas
su laidziu pluostu
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
L ) (vandeniui ir orui iki +65°C)

Charakteristika:

Lengva, lanksti antistatine Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uz-
sakyma mikroperforuota (dujoms ir orui).

Normos: SAE 100R8, EN 855, ISO 3949 (AS8M virsija SAE 100R8 reikalavimus).
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] e m)
ZC-AS8-05 4,8 10 350 1400 35 8,80
ZC-AS8-06 6,4 11,8 350 1400 50 10,20
ZC-AS8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,00
ZC-AS8-08 8 14,3 325 1300 60 12,20
ZC-AS8-10 9,7 16,7 280 1120 80 16,80
ZC-AS8-13 13 20,3 245 980 95 21,80
=m TUBES’
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[ AUKSTAS SLEGIS - zarnos j

Termoplastinés zarnos - poliamidinés SAE 100R8

4 N\ $0230

Vidinis sluoksnis: Poliamidas

Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas

Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

N /

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams, dazams,
hidraulinei alyvai. Pagal uzsakymg be mikroperforacijos.

Normos: VirSija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-S0230B-05 5 9,3 362 1450 22 7,50
MC-S0230C-06 6,6 12,5 362 1450 30 10,00
MC-S0230D-08 8 14,3 350 1400 40 14,00
MC-S0230E-10 9,7 16,5 300 1200 70 15,80
MC-S0230F-13 13 20,5 250 1000 90 25,00
4 ) S2230
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Dvigubas aramidinis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus tringiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

N /

Charakteristika: Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta skysciams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams,
dazams, hidraulinei alyvai. Pagal uzsakyma be mikroperforacijos.

Normos: VirSija SAE 100R8, ISO 3949-2 reikalavimus.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - . : masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-S2230C-06 6,6 12,5 362 1450 30 20,00
MC-S2230D-08 8 14,3 350 1400 40 28,00
MC-S2230E-10 9,7 16,5 300 1200 70 31,60
MC-S2230F-13 13 20,5 250 1000 90 50,00
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés

4 N\ SM 040

Vidinis sluoksnis: Poliamidas 11-12

Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas

Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

N /

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams, dazams,
hidraulinei alyvai.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] et
MC-SM040B-05 5 9,3 287 1150 20 10,70
MC-SM040C-06 6,6 12 275 1100 35 16,80
MC-SM040D-08 8 13,5 215 860 40 19,50
MC-SMO040E-10 9,9 15,5 215 860 60 25,00
MC-SMO040F-13 13 18,5 180 720 70 30,00
MC-SM040G-16 16,4 22 145 580 110 34,50
MC-SM040H-19 19,5 26,5 120 480 150 46,00
MC-SM0401-26 26 32 97 390 170 60,00
4 ) SM240
! Vidinis sluoksnis: Poliamidas 11-12
Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus tringiai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

\_ /
Charakteristika: Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta skysciams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams,
dazams, hidraulinei alyvai.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - - . maseé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
MC-SM240C-06 6,6 12 275 1100 35 33,50
MC-SM240D-08 8 13,5 215 860 40 39,00
MC-SM240E-10 9,9 15,5 215 860 60 50,00
MC-SM240F-13 13 18,5 180 720 70 60,00
=m TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés

4 N MT1
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
- J
Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir daZzams. Pagal uzsakyma mikro-
perforuota (dujoms ir orui).
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-MT1-03 3,5 7,5 325 1300 30 7,60
ZC-MT1-05 4,8 10 325 1300 30 13,10
ZC-MT1-06 6,4 11,9 300 1200 40 16,50
ZC-MT1-08 8 14 240 960 50 20,50
ZC-MT1-10 9,7 16 225 900 60 25,30
ZC-MT1-13 13 20,5 175 700 75 36,10
ZC-MT1-16 16,3 23,3 150 600 110 40,60
ZC-MT1-19 19,2 25,5 130 520 150 44,70
ZC-MT1-25 25,6 32,5 105 420 185 59,00
4 ) MTB1
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
- J
Charakteristika: Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uzsakyma,
mikroperforuota (dujoms ir orui).
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-MTB1-05 4,8 10 325 1300 30 26,20
ZC-MTB1-06 6,4 11,9 300 1200 40 33,00
ZC-MTB1-08 8 14 240 960 50 41,00
ZC-MTB1-10 9,7 16 225 900 60 50,60
ZC-MTB1-13 13 20,5 175 700 75 72,20
=m TUBES'
528 - IinesrnsrhERa



AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés
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Charakteristika:

MT 2

Vidinis sluoksnis: Poliamidas

Sutvirtinimas:

Dvigubas plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas

Darbiné temp.:

Nuo -40°C iki +100°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Lengva, lanksti Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uzsakymg mikro-
perforuota (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slegis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 1l
ZC-MT2-06 6,4 13,5 375 1500 40 26,40
ZC-MT2-08 8 15,1 310 1240 50 32,20
ZC-MT2-10 9,7 17 300 1200 60 39,00
ZC-MT2-13 13 22 250 1000 75 59,30
ZC-MT2-16 16,3 24,5 190 760 110 61,50
ZC-MT2-19 19,2 27,5 160 640 150 75,00
ZC-MT2-25 25,6 35 150 600 185 100,00
4 ) MTB2
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
N J

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uzsakymg

mikroperforuota (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - - . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-MTB2-06 6,4 13,5 375 1500 40 52,80
ZC-MTB2-08 8 15,1 310 1240 50 64,40
ZC-MTB2-10 9,7 17 300 1200 60 78,00
ZC-MTB2-13 13 22 250 1000 75 118,60
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés

e )

N /

SK 0100

Vidinis sluoksnis: Poliamidas 11-12

Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas

Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta skys€iams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams, dazams,

hidraulinei alyvai.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] et m)
MC-SK0100B-05 5 11,2 500 2000 30 14,50
MC-SK0100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 19,70
MC-SK0100D-08 8 15,2 450 1800 50 23,20
MC-SK0100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 34,20
MC-SK0100F-13 13 21,5 350 1400 90 37,80
MC-SK0100G-16 16,4 24,5 225 900 100 46,40
MC-SK0100H-19 19,5 28 200 800 130 51,10
MC-SK01001-26 26 35 175 700 150 68,00
4 ) SK 2100

N /

Vidinis sluoksnis: Poliamidas 11-12

Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas

Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +93°C

Charakteristika: Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta skysciams, kuriy pagrindg sudaro vanduo, tirpikliams,

daZzams, hidraulinei alyvai.

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] GO
MC-SK2100C-06 6,6 13,2 500 2000 40 39,20
MC-SK2100D-08 8 15,2 450 1800 50 46,40
MC-SK2100E-10 9,8 18,5 425 1700 80 68,50
MC-SK2100F-13 13 21,5 350 1400 90 76,00
MC-SK2100G-16 16,4 24,5 225 900 100 92,80
MC-SK2100H-19 19,5 28 200 800 130 102,20
MC-SK21001-26 26 35 175 700 150 136,00
=m TUBES’
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos - poliamidinés

- 2
o
. J

Charakteristika:

Lengva, lanksti Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uzsakymg mikro-

perforuota (dujoms ir orui).

MTK (MTKM)

Vidinis sluoksnis: Poliamidas

Sutvirtinimas:

Aramidinis + plieninis apipynimas

ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas

Darbiné temp.:

Nuo -40°C iki +100°C

(vandeniui ir orui iki +65°C)

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/100 m]
ZC-MTK-05 4,8 11,3 500 2000 30 16,70
ZC-MTK-06 6,4 14,5 700 2800 40 25,10
ZC-MTK-08 8 16 500 2000 50 28,00
ZC-MTK-10 9,5 18 425 1700 60 33,40
ZC-MTKM-10 9,5 18,8 700 2800 90 37,30
ZC-MTK-13 13 22 375 1500 75 48,00
ZC-MTK-16 16 25 250 1000 110 55,30
ZC-MTK-19 19,2 28,2 225 900 150 64,40
ZC-MTK-25 25,8 35,4 200 800 250 81,00
4 ) MTKB
Vidinis sluoksnis: Poliamidas
Sutvirtinimas: Aramidinis + plieninis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus trin¢iai poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -40°C iki +100°C
(vandeniui ir orui iki +65°C)
N J

Charakteristika:

Lengva, lanksti dviguba Zarna, skirta izocianatui, polioliui, tirpikliams ir dazams. Pagal uzsakymg
mikroperforuota (dujoms ir orui).

Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
. - L . masé
indeksas skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] 9
ZC-MTKB-05 4,8 11,3 500 2000 30 33,40
ZC-MTKB-06 6,4 14,5 700 2800 40 50,20
ZC-MTKB-08 8 16 500 2000 50 56,00
ZC-MTKB-10 9,5 18 425 1700 60 66,80
ZC-MTKB-13 13 22 375 1500 75 96,00
= TUBES'
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AUKSTAS SLEGIS - zarnos

Termoplastinés zarnos (tepalams)

4 Y EP1C
Vidinis sluoksnis: Polietileno miSinys
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
ISorinis sluoksnis: Atsparus triniai,
mikroperforuotas poliuretanas
Darbiné temp.: Nuo -20°C iki +40°C
- J
Charakteristika: Lengva, lanksti zarna, skirta nuolatinio tepimo auksto slégio sistemoms.
Normos: DIN 1283.
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas skersmuo skersmuo slégis slegis spindulys mase
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm] [kg/100 m]
MC-EP1C010A-04 4 7,6 250 1000 20 -
MC-EP1C010B-05 5 9,3 225 900 30 -
MC-EP1C010C-06 6,6 11,8 200 800 40 -
4 ) GR7/GRS
Vidinis sluoksnis: Poliesteris (PEE), polietilenas (PE)
e arba poliamidas (PA)
Sutvirtinimas: Poliesterinis apipynimas (GR7) arba
aramidinis apipynimas (GR8)
ISorinis sluoksnis: Sintetiné guma (PZ), poliuretanas
(PU) arba poliamidas (PA)
\ J Darbiné temp.:  Nuo -20°C iki +60°C
Charakteristika: Lengva, lanksti Zarna, skirta nuolatinio tepimo auksto slégio sistemoms.
Normos: DIN 1283 (Zarnos pazymetos®).
Irengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.
s vidinis iSorinis darbinis plySimo lenkimo .
indeksas U ISOr- skersmuo skersmuo slégis slégis spindulys mase
sluoksnis . . [kg/100 m]
[mm] [mm] [barais] [barais] [mm]
ZC-GR7-H10846* PEE/PZ 4 10,8 400 1000 35 9,70
ZC-GR7-H10246* PEE/PZ 4 10,2 400 1000 35 7,90
ZC-GR7-H84000 PEE/PU 4 8,1 200 800 35 4,50
ZC-GR7-H94000 PEE/PU 4 9,1 250 1000 40 6,00
ZC-GR7-PE8440 PE/PU 4 8,4 200 800 35 4,50
ZC-GR7-PE1084 PE/PU 4 10,8 200 800 35 8,00
ZC-GR7-PE1256 PE/PZ 5 12 150 600 40 11,00
ZC-GR7-PE1460 PE/PZ 6,6 14 200 800 65 14,00
ZC-GR8-H10846* PEE/PZ 4 10,8 400 1500 35 9,50
ZC-GR8-PA8243* PA/PA 4 8,2 400 1300 35 4,20
ZC-GR8-H11561* PEE/PZ 5 11 400 1200 40 9,00
]
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